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◆推定損傷主原因 凍 害  

◆考えられる他の原因 なし 

◆地域 青森県 市街地 寒冷地 

 

◆部位 RC 床版張出部 
◆供用年数 79 年（写真撮影時） 

◆判定理由ほか 張出部であるため水分が供

給され凍害を受けやすい部

位である。粗骨材が露出し激

しい浮きも観察される。建設

年代から推定すると AE 剤不

使用。 

無断転載を禁じます。論文等への引用許可については以下へお問い合わせください。 
東北大学インフラマネジメント研究センター office-imc@cm.civil.tohoku.ac.jp 

 


