
(b) ドレーン部:P2
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(a) 飽和砂層部:P3
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砂
材料 珪砂７号 砕石７号 タイヤチップ 小さいタイヤチップ

密度（g/cm3） 2.63 2.67 1.26 1.15

平均粒径D50(mm) 0.16 3.65 50 8.05

透水係数（cm/s） 4.79×10-3 1.18 3.79 2.20
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P, A

A1

小さいタイヤチップ(kg) 砕石7号(kg)
混合比1:3 6.0 18.0

混合比1:5 4.5 22.5

混合比1:7 3.5 24.5

砕石7号 0.0 32.0

改良体の種類
ドレーン材の混合割合

土木学会第58回年次学術講演会（平成15年9月）

-434-

CS8-008


